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ABSTRAK 

ALFI ROHMAN, 2019 . Analisis Laju Korosi Pipa Baja Karbon ST 30 Dan Pipa Stailess Steel 

Terhadap Limbah Anaerobic Bioethanol. Skripsi/tugas akhir, Program Studi Teknik Mesin, 

Fakultas Teknik, Universitas Islam Majapahit(UNIM), 

Pembimbing  I:Achmad Rijanto,ST,MT 

Pembimbing II:Dicki Nizar Zulfika,S,ST,MT 

 Korosi merupakan kerusakan  material logam yang disebabkan reaksi antara logam 

dengan lingkungannya yang menghasilkan oksida logam, atau reaksi kimia lainnya yang lebih 

dikenal dengan sebagai pengkaratan. Dalam penelitian ini material yang digunakan  adalah 

pipa baja carbon   ST 30dan stainless steel (ss) 304 pada media korosi terhadap limbah 

anaerobic bioethanol, masing-masing selama 168 jam dan 366 jam secara anaerobic. Metode 

yang digunakan adalah metode weight loss. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh limbah anaerobic bioethanol terhadap laju korosi baja karbon ST 30 dan stainless 

steel 304, dan mengetahui perbedaan laju korosi antara kedua meterial tersebut. Hasil 

pengujian laju korosi pada baja karbon ST 30 dengan waktu 168 jam di dapat nilai  

6,08416mm/y , sedangkan laju korosi terhadap baja karbon ST 30 dengan waktu 366 jam 

5,55965mm/y. Untuk hasil laju korosi pada stainless steel 304 dengan waktu 186 jam dan 366 

jam adalah 0mm/y, hal ini menunjukkan bahwaa tidak  terjadi pegkorosian pada spesimen 

stainless steel 304.  
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